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Interferenzpigmente
• Optische Eigenschaften werden über die 

Interferenz- und über die Aspecularlinie
beschrieben

• Die Interferenzlinie ergibt sich durch die 
Messung bei variiertem Beleuchtungswinkel 
und konstantem Aspecularwinkel (as15°)

• Die Aspecularlinie wird durch Messungen bei 
konstanter Beleuchtung (45°) und variierten 
Aspecularwinkeln beschrieben
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Interferenz - Linien
• Je flacher beleuchtet, desto stärker steigt die Reflexion
• Und die Differenzen zwischen aufeinanderfolgenden 

Reflexionskurven steigen auch, je flacher beleuchtet wird
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Verschiebung zum Kürzerwelligen
• Typisch für Interferenzpigmente ist die Verschiebung der 

Reflexionen zum kürzerwelligen Spektralbereich
• Diese Reaktion wird durch das Interferenzgesetz 

beschrieben
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Maxima steigen
• Die Abstände zwischen den Reflexionskurven (Maxima) 

werden größer, je flacher beleuchtet wird
• Diese Reaktion wird durch das Fresnelgesetz beschrieben

10

0

100

200

300

400

500

400 nm 500 nm 600 nm 700 nm

R [%]

wavelength [λ]

Perlgrün on black
65°/as15°

45°/as15°

20°/as15°



DfwG-Report 2019/1 
 

 

 55 
 



 DfwG-Report 2019/1 
 

 

56 
 



DfwG-Report 2019/1 
 

 

 57 
 



 DfwG-Report 2019/1 
 

 

58 
 



DfwG-Report 2019/1 
 

 

 59 
 



 DfwG-Report 2019/1 
 

 

60 
 



DfwG-Report 2019/1 
 

 

 61 
 



 DfwG-Report 2019/1 
 

 

62 
 



DfwG-Report 2019/1 
 

 

 63 
 



 DfwG-Report 2019/1 
 

 

64 
 



DfwG-Report 2019/1 
 

 

 65 
 

  

Resumee
• Die Reihe der Reflexionsmaxima bei 

Interferenzpigmenten stimmt oft mit der 
Fibonacci-Folge überein

• Allerdings ist die Übereinstimmung von der 
Applikation abhängig, die zu nicht-idealen  
Beschichtungen führen kann

• Beide Folgen - die von Fibonacci und die der 
Reflexionsmaxima – steigen nicht-linear an

• Es war eine schöne Idee, sich mit Fibonacci-
Folge in Zusammenhang mit 
Interferenzpigmenten zu beschäftigen
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